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Powder coating adalah teknik pengecatan kering dengan suatu film bubuk digunakan 

untuk lapisan tipis yang dipanaskan di dalam oven bersuhu tinggi. Komponen akan dilakukan 

pengecatan powder coating akan melewati proses pendempulan untuk meratakan permukaan 

yang nantinya akan di dapatkan hasil yang sempurna. Benda yang akan diproses dengan 

metode powder coating sebelumnya dibersihkan untuk mengurangi kegagalan dalam proses 

pelapisan (coating). Powder coating yang di berikan muatan elektrostatik di semprotkan pada 

object atau komponen. 

Tujuan membuat SOP adalah memastikan bahwa anda memiliki sistem dan proses 

kualitas yang terstruktur, karyawan yang berkualitas, dan budaya perusahaan yang memotivasi 

setiap individu. 

Produksi adalah proses pembuatan komponen-komponen mesin yang nantinya akan 

dilapisi cat, yang dimana dalam proses pengecatan (powder coating) ada beberapa komponen 

mesin yang nantinya akan di lakukan menutup bagian komponen yang berlubang bekas 

sambungan las menggunakan dempul. Pekerja bagian pengecatan menyiapkan alat dan bahan, 

pengambilan alat dan bahan di gudang karyawan mengisi data form pengeluaran alat dan 

bahan. Komponen yang masuk proses pengecatan harus lengkap. Alat dan bahan yang 

diperlukan dempul, amplas, gerinda, cat bubuk dan cat cair, kompresor. Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja diterapkan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja serta 

mencegah kecelakaan saat kerja dibidang pengecatan. Alat keselamatan yang digunakan saat 

pengecatan seperti masker, sarung tangan, pelindung badan atau wearpack. 

 

 Dalam melakukan proses produksi penulis menggunakan metode Root Cause 

Problem Solving (RCPS), Dengan metode ini kami dapat mengetahui penyebab permasalahan 

dan meminimalisir permasalahan dalam proses produksi komponen mesin coffee roaster. 

Dalam metodi ini kami membahas pokok permasalahan di bidang mesin bubut dan mesin 

milling diantaranya adalah kegagalan produk dan keterlambatan waktu produksi. 

 


